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Изучены антикоррозионные покрытия, полученные на основе местного сырья, 
в частности, хлопкового соапстока, минеральных и растительных наполнителей. 
Композиции получали смешением в лабораторном многофункциональном экструдере.

Исследована адгезия полученного антикоррозионного покрытия, установлено, 
что антикоррозионные свойства полученного состава повышаются при увеличении 
концентрации сэвилена (до 15%), растительного наполнителя (до 30–35%), техни-
ческого углерода (до 8–10 %) и соапстока (до 20%). Изучена морфология полученного 
композита с добавлением наполнителей. После температурной модификации струк-
тура исходной композиции претерпевает изменения, уменьшается диаметр волокон 
растительного наполнителя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экструзия, соапсток, коррозия, состав, трубопровод, ви-
нилацетат, компатибилизатор, гузапая, полиэтилентерефталат.
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Жергілікті шикізат негізіндегі, атап айтқанда мақта соапстогі, минералды және өсімдік 
толтырғыштарымен алынған коррозияға қарсы жабындар зерттелді. Композицияларды 
зертханалық көпфункционалды экструде араластыру арқылы алдық.

Алынған коррозияға қарсы жабынның адгезиясы зерттелді, алынған құрамның корро-
зияға қарсы қасиеттері сэвилен (15% – ға дейін), өсімдік толтырғыш (30–35% – ға дейін), 
техникалық көміртек (8–10% – ға дейін) және соапсток (20% – ға дейін) концентрациясы 
ұлғайған кезде жоғарылайды. Толықтырғыштарды қосу арқылы алынған композиттің 
морфологиясы зерттелді. Температуралық түрлендіруден кейін бастапқы композицияның 
құрылымы өзгерістерге ұшырайды, өсімдік толтырғыш талшықтарының диаметрі азаяды.

НЕГIЗГI СӨЗДЕР: экструзия, соапсток, коррозия, құрам, құбыр, винилацетат, ком-
патибилизатор, қозапая, полиэтилентерефталат.
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звестно, что убытки, наносимые ежегодно трубопроводному транспорту 
углеводородов коррозией, значимы [1–3]. Во всех промышленно-развитых 
странах они составляют 5–10% от национального дохода страны. Основ-

ные потери от коррозии – преждевременный выход из строя металлоконструкций, 
стоимость изготовления которых значительно больше стоимости использованного 
металла. Не менее важной и затратной является проведение комплекса мероприятий 
по борьбе с коррозией. Для обеспечения долговечности и безаварийности работы 
трубопроводов разработана и внедрена система их противокоррозионной защиты 
[4]. Как показывает анализ состояния имеющихся трубопроводов, одной из главных 
проблем трубопроводов для транспортирования нефти является относительно не-
большой срок службы используемых изоляционных материалов по сравнению со 
сроком службы трубопровода. Несмотря на значительные усилия ученых в борьбе с 
коррозией, разработка эффективных способов зашиты действующих магистральных 
трубопроводов от коррозионного разрушения до сих пор остается одной из главных 
задач трубопроводного транспорта [5, 6].

В настоящее время интенсивность инновационной деятельности во многом 
отражается на уровне экономического развития: в глобальной конкуренции выи-
грывают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для инноваций. 

С наиболее инновационной точки зрения надежности является изоляция труб, 
представляющая собой двухслойные или трехслойные полимерные конструкции на 
основе полиолефинов и полиэпоксидов. Имеющиеся отечественные материалы для 
производства антикоррозионных защитных материалов до настоящего времени все 
еще не получили широкого распространения при защите от коррозии ответственных 

M. K. ZHANTASOV1, cand. techn. sciences, professor of the department of «Oil and gas business»
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The anti-corrosion coatings obtained on the basis of local raw materials, in particular, cotton 
soap stock, mineral and vegetable fillers, were studied. The compositions were prepared by mixing 
in a laboratory multifunctional extruder.

The adhesion of the obtained anticorrosion coating was investigated; it was found that the 
anticorrosive properties of the obtained composition increase with increasing concentrations of 
sevilen (up to 15%), plant filler (up to 30–35%), carbon black (up to 8–10%) and soapstock (up to 
20%). The morphology of the obtained composite with the addition of fillers was investigated. After 
temperature modification, the structure of the initial composition undergoes changes, the diameter 
of the fibers of the vegetable filler decreases.

KEY WORDS: еxtrusion, soapstock, corrosion, composition, pipeline, vinyl acetate, 
compatibilizer, guzapaya, polyethylene terephthalate.
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трубопроводов. Одним из путей решения этой задачи является разработка новых 
материалов антикоррозионного назначения на базе отечественного сырья [7–9].

Основная проблема, возникающая при попытке повышения механических 
характеристик полиолефинов введением наполнителей, связана с необходимостью 
обеспечения передачи усилия от полимерной матрицы к внедренным в нее части-
цам наполнителя. Для достижения этого эффекта частицы наполнителя должны 
равномерно распределиться в полимерной матрице. Не все наполнители позволяют 
получить достаточно однородную систему с равномерным распределением частиц 
в материале. Для этого нужна специальная обработка для улучшения совместимо-
сти частиц наполнителей с полимером и их равномерного распределения по всей 
матрице [10]. 

В данной работе введение компаундирующих материалов осуществлялось 
в состав измельченного пластика – полиэтилентерефталата (ПЭТ), который на-
капливается в больших объемах в составе твердых бытовых отходов. Введение 
компаундирующих материалов в состав измельченного пластика необходимо для 
улучшения его свойств: ударной вязкости, теплостойкости, модуля упругости, проч-
ности, увеличения сопротивления образованию поверхностных трещин. В качестве 
наиболее эффективного компатибилизатора был использован сополимер этилена с 
винилацетатом (сэвилен) марки 11104–030 [11, 12].

В составе антикоррозионного состава были использованы наполнители: гуза-
пая, технический углерод, оксид алюминия, а также вяжущая добавка – хлопковый 
соапсток, остальное – измельченный пластик (полиэтилентерефталат).

Полиэтилентерефталат (ПЭТ), наиболее распространенный представитель класса 
полиэфиров, известен под разными фирменными названиями. Продукт поликонден-
сации этиленгликоля с терефталевой кислотой; твердое, бесцветное, прозрачное 
вещество в аморфном состоянии и белое, непрозрачное в кристаллическом состо-
янии [13]. Следует отметить, что утилизация ПЭТ– продукции, т. е. пластиковой 
тары также связана с серьезными затратами, так как накопление этого материала 
приводит к загрязнению окружающей среды. Использованный пластик не разру-
шается полностью, а распадается на миниатюрные сегменты, которые попадают к 
обитателям морей и океанов. Нами был использован пластик измельченный ПЭТ 
как наполнитель для получения состава композиционного покрытия.

Хлопковый соапсток – побочный продукт щелочной рафинации масла хлопчат-
ника, который содержит в своем составе от 30 до 60% глицеридов, свободных жир-
ных кислот, в том числе госсипол и его производные. Цвет от темно-коричневого до 
темно-желтого с сероватым оттенком, консистенция при температуре 20°С от жидкой 
до мазеобразной. Часть вырабатываемого соапстока осветляется путем разложения 
жиров с последующей вакуумной дистилляцией полученных сырых жирных кислот. 
Однако чаще перерабатывающие масло предприятия отгружают соапсток в сыром 
виде, при этом возникают заметные экологические проблемы [14, 15].

Технический углерод (сажа) – высокодисперсный продукт неполного сгорания 
углеводородов, главным образом состоящий из углерода (более 90%). Средний диа-
метр частиц (сферической формы) 10–40 нм, плотность 1,80–1,95 г/см3. Применяется 
в качестве наполнителя резин и пластмасс [16, 17].
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С целью рецептурной модификации исходной смеси композита полимерные 
композиции были получены смешением в расплаве в лабораторном многофункци-
ональном экструдере.

Производительность зоны питания экструдера зависит от свободного объема 
между двумя витками и от равномерности подачи материала. В экструдере проис-
ходят процессы: захват материала и предварительный разогрев; пластификация 
(разогрев и агломерация); дегазация расплава; полное расплавление; гомогенизация 
и выталкивание массы.

Таким образом, в экструдере эффективно осуществляются процессы сдвига, 
вальцевания и перетирания материала.

После смешения всех компонентов в лабораторном экструдере и остывания ком-
позита образцы полученного материала измельчали с помощью ножевой мельницы. 
Измельченный материал подвергали прессованию с помощью ручного гидравли-
ческого пресса с электронным блоком для нагрева плит. Прессование проводили 
при температуре 150оС и нагрузке 7 кН в течение 3 мин с быстрым охлаждением. 
В результате были получены пленочные образцы круглой формы диаметром 10 см, 
толщиной около 100 мкм. 

Влияние различных наполнителей на теплофизические свойства поли-
этиленовой матрицы оценивали методом дифференциальной сканирующей  
калориметрии.

Результаты и обсуждение. Для изучения процессов, связанных с физическими 
переходами, образцы подвергались плавлению. Пленочные образцы были полу-
чены методом термопрессования с быстрым охлаждением. При быстром охлаж-
дении преимущественно образуются мелкие кристаллиты. В связи с этим, после 
первого плавления в материалах при медленном охлаждении образовались более 
крупные и совершенные кристаллиты, температура плавления которых выше, чем 
у мелких кристаллитов. Полученные данные свидетельствуют о том, что использу-
емые наполнители оказывают определенное влияние на процесс кристаллизации. 
По-видимому, вводимые наполнители выступают в качестве зародышей кристалли-
зации, поэтому степень кристалличности материалов с наполнителями выше, чем 
у чистого полимера, при этом наблюдается прямо пропорциональная зависимость 
между концентрацией наполнителя и измеряемым параметром. При увеличении 
концентрации растительного наполнителя выше 20 масс.%, установленные зависи-
мости сохраняются, однако пластичность полученного материала и его прочность 
значительно снижаются. Установлено, что степень кристалличности наполненных 
композитов различна, что обусловлено различной степенью дисперсности расти-
тельных наполнителей. 

На основании полученных результатов был предложен эффективный состав 
полимерных композиций, масс.%: сэвилен (СЭВА); соапсток; гузапая; технический 
углерод; ПЭТ измельченный – остальное.

Идентификация продуктов рецептурной модификации ПЭТ проводилась с помо-
щью ИК-спектроскопии на приборе ИК-Фурье-спектрометре ShimadzuIRPrestige-21 
в интервале волновых чисел 4000–500 см-1, с приставкой нарушенного полного 
внутреннего отражения (НПВО) Miracle фирмы PikeTechnologies. 
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ИК-спектры хлопкового соапстока после нейтрализации 5%-ным раствором 
серной кислоты представлены на рисунке 1. 

В ИК-спектрах хлопкового соапстока наблюдаются интенсивные полосы погло-
щение в интервале частот 2800–3000 см-1, которые можно отнести к валентным (v) 
колебаниям C-Н связи в группе СН3(2954см-1) и СН2–групп (2924 и 2854см-1). Эти 
группы присутствуют, главным образом, в молекулах госсипола и его производных, 
а также свободных жирных кислот.

В ИК-спектре полученного композиционного состава (рисунок 2) при темпера-
туре 180оС деформационным (δ) колебаниям С–Н связей этих групп соответствуют 
полосы с максимумами при 1454 см-1 (δ ассим. СН3), а также 1373 см-1 (δсимм. СН3 и 
СН2). Пик в области 1725–1705 см-1, который относится к жирной кислоте, у кото-

Рисунок 1 – ИК-спектры нейтрализованного соапстока
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Рисунок 2 – ИК-спектр композиционного состава, 
полученного в лабораторном экструдере
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рой двойная связь находится не в α и β положениях, значительно уменьшается в 
образце продукта синтеза. Увеличение интенсивности поглощения с 78 до 54% в 
области полос 1300–2800 см-1, принадлежащих нафталиновым ядрам госсипола и 
его производных свидетельствуют о частичной конверсии его в данной смеси. В 
результате термической обработки компонентов в целом наблюдается изменение 
интенсивности в интервале полос поглощения от 700 до 1750 см-1. Заметно, что в 
модифицированном продукте появляются дополнительные пики при 1800–1900 см-1.

Далее был изучен процесс термического окисления композитов с наполните-
лями и соапстоком в твердом состоянии, т. е., при температуре ниже температуры 
плавления полиэтилентерефталата. Исследование кинетики окисления проводили 
при 110оС и давлении кислорода 500 мм рт. ст. на манометрической установке с 
поглощением летучих продуктов окисления гидроксидом калия [18]. Установлено, 
что на процесс окисления оказывает влияние концентрация наполнителя в смеси 
композиции. Полученные результаты по окислению в твердой фазе (рисунок 3) 
свидетельствуют о том, что чем меньше плотность наполнителя, тем интенсивнее 
происходит окисление композиций. Судя по всему, скорость и интенсивность окис-
ления связана со структурой композита, рыхлый наполнитель приводит к лучшей 
проницаемости материала, что вызывает увеличение скорости окислительной де-
струкции. Большие значения концентрации наполнителя способствуют увеличению 
скорости окислительной деструкции. Отсюда можно сделать вывод о том, что при 
окислении в жидкой фазе скорость процесса определяется химическим составом 
композиций, а при твердофазном окислении основную роль играет морфология 
(структура) всех исследованных материалов. 

Рисунок 3 – Зависимость скорости окисления композитов при температуре 110оС 
и давлении кислорода 500 мм рт. ст. в зависимости от содержания растительного 

наполнителя. Состав композита, масс.%: сэвилен – 8; соапсток – 20;  
ПЭТ измельченный – остальное. Содержание растительного наполнителя (гузапая), 

масс.%: 1 – 15; 2 – 25; 3 – 35.
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Полученные зависимости незначительно меняются при введении сэвилена, 
термическая устойчивость композита незначительно повышается при введении 
наполнителей. В тоже время термогравиметрический анализ чистых наполнителей 
свидетельствует об их меньшей устойчивости к повышенной температуре и уже 
при температуре выше 400оС они практически полностью разлагаются. Можно 
утверждать, что в составе полиэтиленового композита происходит повышение тер-
моустойчивости за счет образования новых прочных связей и изменения структуры 
материала в целом, причем при отсутствии в составе композита соапстока этот 
эффект не наблюдается.

Как видно, из данных рисунка 4, с повышением концентрации наполнителей 
теплостойкость композита по Вика повышается. Известно, что теплостойкость 
зависит от гибкости цепи полимера, очевидно, что при введении мелкодисперс-
ных частиц наполнителя в полиэтиленовую матрицу гибкость цепи макромолекул 
полимера уменьшается, что приводит к повышению теплостойкости композитов. 
Повышение теплостойкости полимеров при введении наполнителей обусловлено также 
тем, что добавки являются достаточно устойчивыми к указанным температурам. Заметное 
влияние на теплостойкость, оказывает природа минерального наполнителя. Растительный 
наполнитель – гузапая (кривая 3), повышает теплостойкость, а затем, при значениях более 
40% происходит заметное снижение теплостойкости, что связано, по мнению авторов, с 
изменениями, происходящими в структуре наполнителя при температурах более 140оС. 
Технический углерод повышает этот показатель на 17–21% (2), оксид алюминия – 
только на 5–7% (1).

Исследована адгезия для систем типа «наполнители–сэвилен–соапсток» в раз-
ных сочетаниях и вариациях. Полученные данные свидетельствуют о повышении 
адгезии при увеличении концентрации сэвилена до 15%. Увеличение концентрации 
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Рисунок 4 – Влияние концентрации наполнителей на теплостойкость композитов 
состава. Состав композита, масс.%: сэвилен (СЭВА) – 8–12; соапсток – 15–20;  

ПЭТ измельченный – остальное: 1 – оксид алюминия; 2 – технический углерод; 
3 – гузапая
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растительного наполнителя также повышает адгезию, но только до содержания 
наполнителя в 30–35%. Технический углерод вызывает повышение адгезии при 
концентрации 8–10 масс.%. Добавка соапстока дополнительно повышает адгезию 
на 10–15%. Как было показано выше, изменение количества наполнителей, ком-
патибилизатора и стабилизатора приводит к изменению характера межмолекуляр-
ных взаимодействий. В исследованных системах наблюдаются зоны внутренней 
пластификации, связанные с изменением объема узлов структурной решетки, и 
внешней пластификации, непосредственно связанной с увеличением расстояния 
между узлами (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние состава композиции на величину адгезии к стали
Состав композиции

Адгезия, 
Н/м2

Содержание компонента, масс.%
Наполнитель Сэвилен СоапстокПЭТ Гузапая Технический углерод

+ – – – 1427
+

– –

2 – 1496
+ 4 – 1546
+ 8 – 1880
+ 12 – 1890
+ 15 – 1985
+ 10

– 8

– 1809
+ 20 – 1895
+ 30 – 1904
+ 40 – 1900
+ 50 – 1678
+ 35 1 1909
+ 5 1935
+ 10 1940
+ 15 2014
+ 20 2020
+

35
5

8 20
1950

+ 8 2242
+ 10 2135

Было определено, что плотность композиционных материалов составляет около 
1,02–1,11 г/см3 в зависимости от вида наполнителя, что выше плотности чистого 
полиэтилена (0,95 г/см3). Очевидно, данный эффект объясняется более компактной 
структурой аморфной фазы композита, включающей наполнитель. Введение СЭВА 
в композицию существенного влияния на плотность не оказывает.

На рисунке 5 представлена морфология полученного композита с добавлением 
минерального и растительного наполнителя: исходной смеси (1) и после темпера-
турной модификации (2). После температурной модификации структура исходной 
композиции претерпевает изменения, волокна, принадлежащие растительному 
наполнителю (гузапая) становятся значительно меньше.
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Таким образом, была разработана технология получения нового композицион-
ного материала для защиты от коррозии нефтепроводов (масс.%): сэвилен (СЭВА) 
– 8–12; соапсток – 15–20; гузапая – 30–35; технический углерод – 8–10; остальное
ПЭТ измельченный. Антикоррозийная эффективность подобранного композицион-
ного состава будет дана в следующем сообщении.
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